PHOSPHOR-RECYCLING

Nachhaltige

Wachstumsformel

Glatt Ingenieurtechnik hat ein Verfahren zur Phosphor-Riick-
gewinnung entwickelt, das Klarschlammasche wirtschaftlich und
abfallfrei in direkt vertriebsfihiges Diingergranulat umwandelt.

grofler Klaranlagen (Stadte > 50.000 Einwohner) in Zukunft

die Wiedernutzbarmachung von Phosphor aus Klarschlam-
men und Kldrschlammaschen sicherstellen sollen, hat viel Bewegung
in den Markt gebracht. Die meisten Verwertungsverfahren sind jedoch
technisch nur schwer umsetzbar, nicht nachhaltig und deshalb aus
heutiger Sicht unwirtschaftlich. Der Spezialist fiir Anlagenbau und
Prozessentwicklung Glatt Ingenieurtechnik aus Weimar hat, gemein-
sam mit einem Partner, ein neues zweistufiges Verfahren entwickelt,
bei dem der wertvolle Sekundarrohstoff aus den Aschen (Monover-
brennung) in sofort verkaufsfahige Diinger umgewandelt wird. Diese
sind gleichwertig zu konventionell hergestellten Diingern. Das patent-
geschiitzte Verfahren bringt 6kologischen und 6konomischen Nutzen,
denn es macht nicht nur einheimische Phosphatreserven verfiigbar,
sondern spart auch hohe Entsorgungskosten. Da die Klarschlamm-
aschen bei dem Verfahren vollstandig verwertet werden, fallt keiner-
lei Abfall an. Zusitzlich punktet es mit weiteren Wettbewerbsvorteilen,
denn es ist marktreif, erprobt und sofort realisierbar. Garant dafir ist
die seit den Sechzigerjahren etablierte Wirbelschichttechnologie - ein
Leitverfahren fiir partikelbildende Prozesse, bei denen es nicht nur um
staubfreie, leicht dosierbare Granulate und Pellets geht, sondern auch
um das gezielte Einstellen von Produkteigenschaften.

D as vom Gesetzgeber geforderte Konzept, mit dem die Betreiber

Vor dem Granulieren: Phosphataufschluss

Phosphor selbst kann nicht synthetisch hergestellt werden, doch
die Salze und Ester - das Phosphat - sind wiederverwertbar. Um
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das Phosphat aus thermisch verwertetem Kldrschlamm herauszu-
16sen, wird aus der Asche mithilfe einer Mineralsdure und gegebe-
nenfalls weiteren festen oder fliissigen Nihrstoftkomponenten eine
Suspension erzeugt. Dadurch wird der Reaktionsprozess kontrollier-
und steuerbar und die einzelnen Rohstoffkomponenten lassen sich
durchgingig homogenisieren. Die freie Sdure wird bereits in der Sus-
pension weitgehend umgesetzt. Das Verfahren eignet sich fiir unter-
schiedliche Aschen und erlaubt durch die Anpassung der Rezeptur
selbst den Ausgleich von Schwankungen in deren Zusammenset-
zung. Das Rezyklat wird anschlieflend mittels Sprithgranulation zu
einem direkt pflanzenverfiigbaren Produkt veredelt, dessen Loslich-
keitsverhalten und Néhrstoffabgabe genau auf den Bedarfszeitpunkt
beziehungsweise die Umgebungsbedingungen abstimmt sind.

Fest statt fliissig: Spriithgranulation

Der eigentliche Granulationsvorgang lauft wie folgt ab: Die feststoff-
haltige Fliissigkeit der Phosphat-Suspensionen wird in die Prozesskam-
mer gespriiht. Das Losemittel verdampft sofort und aus den verblei-
benden Feststoffen bilden sich kleine Partikel als Tragerkerne. Diese
Primirpartikel werden als Granulationskeime fiir den Aufbau neuer
Diingergranulate benétigt. In einem sich wiederholenden Prozess wird
die gesamte Oberfliche der fluidisierten Primarpartikel mit weiterer
Sprithfliissigkeit benetzt, diese verdunstet und bildet einen festen Man-
tel aus mehreren Schichten um den Tréigerkern. Ist die Zielgrofie des
Diingergranulats erreicht, werden die Kornchen ausgeschleust. Das
Granulat ist staubfrei, wie gewohnt dosierbar, langzeig- sowie lagersta-
bil und besitzt eine kompakte, besonders homogene Partikelstruktur.
Es kann direkt abgefiillt und vermarktet werden. Die dichte, abriebfeste
Oberfliche reduziert zudem unerwiinschte Driftwirkungen beim Aus-
bringen. Auch Wirkstoffkombinationen fiir Mischdiinger lassen sich
so produzieren, wobei die Néhrstoffe in jedem einzelnen Korn anwen-
dungsspezifisch verteilt sind. Ein an die Sprithgranulation anschlie-
Bendes Spriihcoating ermdglicht eine erganzende Funktionalisierung
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Wirbelschichtgranulator mit rechtecki-
ger Apparategeometrie, Top-Spray-Aus-
ristung und seitlichem Produktaustrag

Geometrie

der Diingerkdrner. Die Optimierung der Produkteigenschaften reicht
im einfachsten Fall vom optischen Branding in Markenfarben bis hin
zum Schutz der aktiven Inhaltsstoffe vor unerwiinschten lagerungs-,
transport- oder anwendungsbedingten Einfliissen.

Produkte zum sofortigen Einsatz

Durch den verfiigbaren Phosphatgehalt von bis zu 46 Prozent eignen
sich die Granulate als boden- und pflanzenspezifische Standarddiinger
(Super- oder Tripelphosphat), die der Diingemittelverordnung entspre-
chen. Uber angepasste Rezepturen ist es auch denkbar, zusitzlich spezi-
elle Sorten wie zum Beispiel NP-, PK- und NPK-Mehrnihrstoffdiinger
herzustellen. Die Diinger aus dem Rezyklat sind im 6kologischen wie
auch im konventionellen Landbau einsetzbar und werden vom Land-

Wirbelschichtgranulatoren
mit eckiger und runder

wirt wie gewohnt ausgebracht. Vor dem Verkauf steht natiirlich der
Herstellungsprozess. Dieser kann tiber eine eigene Glatt-Anlage erfol-
gen oder durch die Beauftragung eines Lohnfertigers. Da das Verfahren
bereits etabliert ist, ermdglicht die Lohnfertigung im Prinzip eine sofor-
tige Umsetzung des vom Gesetzgeber geforderten Kreislaufprozesses.

Zusammenfassung

Mittels Sprithgranulation in der Wirbelschicht kénnen heimische Phos-
phorquellen nutzbar gemacht und aus Klarschlammaschen direkt ver-
kaufsfahige Diinger erzeugt werden. Die Aschen werden dabei vollstin-
dig verwertet. Das Verfahren eignet sich fiir die Herstellung von boden-/
pflanzenspezifischen Nahrstoffdiingern, die der Diingemittelverord-
nung entsprechen. Dr.-Ing. Michael Jacob, Glatt Ingenieurtechnik

ETABLIERTE BASIS: WIRBELSCHICHTTECHNOLOGIE

Die kontinuierliche Wirbelschichtgranula-
tion ermoglicht es Diingerherstellern und
Verwertern, fllissige und pulverformige
Dinger effizient und in reproduzierba-
rer Qualitat herzustellen. Wirbelschicht-
verfahren werden eingesetzt, um Pulver
oder Flissigkeiten in staubfreie, leichter
dosierbare Granulate zu spriihgranulie-
ren beziehungsweise zu sprihagglome-
rieren und dabei gleichzeitig zu trocknen.
Eine Wirbelschicht entsteht, wenn die
in der Prozesskammer nach oben stré-
mende Prozessluft eine Schiittung von
Feststoffpartikeln aufwirbelt und fluidi-
siert, sodass diese sich flussigkeitsahn-
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lich verhalten. Die Prozessluft erzeugt
einerseits einen Wirbelschichtzustand
und liefert andererseits die fir die Par-
tikelproduktion bendtigte Warmeenergie.
Alle Partikel werden dabei so intensiv ver-
mischt, dass eine gleichmaBige Behand-
lungstemperatur gewahrleistet ist. Dies
ermoglicht die gezielte Trocknung und
eine schonende Behandlung selbst tem-
peraturempfindlicher Substanzen. Spriih-
coating und Mikroverkapselung stellen
zwei weitere bekannte Verfahren dar,
um Partikel zu funktio-

nalisieren. Parame-
ter wie Korngro-

e, Restfeuchte und Feststoffgehalt kon-
nen gezielt beeinflusst werden, um eine
Vielzahl von Produkteigenschaften zu
erreichen. Zur gangigen Praxis gehort es,
Rezepturen unter unterschiedlichen Pro-
zessbedingungen zu entwickeln und zu
testen, wobei das Spektrum der Variab-
len mit unterschiedlichen Prozesseinsat-
ze, Spriihdruck, Wirbelschichtvolumina,
Temperaturen, Prozessgasmengen, Ver-
weilzeiten und Rohstoffauswahl nahezu
grenzenlos ist.

Die Diinger sind sofort
anwendungsbereit
und konnen direkt

nach der Granula-
tion abgefullt und
vermarktet werden.
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